
Edelstahl - Lieferprogramm

Güte Stahlmarke EN 10088 AISI Wärmebehandlung Rund Flach
1.4006 X10Cr13 AISI 410 vergütet QT1 - bis 320 x 700
1.4021 X20Cr13 AISI 420A vergütet QT1 370 - 1000 bis 705 x 1105
1.4021 X20Cr13 AISI 420A vergütet QT2 - bis 440 x 500
1.4028 X30Cr13 AISI 420F - - bis 245 x 410
1.4034 X46Cr13 AISI 420C weichgeglüht - bis 400 x 600
1.4057 X17CrNi16-2 AISI 431 vergütet QT1 450 bis 440 x 600
1.4104 X12CrMoS17 AISI 430F vergütet QT1 350 - 550 bis 440 x 550
1.4104 X12CrMoS17 AISI 430F vergütet QT1 - bis 80 x 505
1.4104 X12CRMoS17 AISI 430F vergütet QT1 - bis 705 x 705
1.4112 X90CrMoV18 AISI 440B weichgeglüht

vorbearbeitet- bis 405 x 605
1.4122 X39CrMo17-1 - vergütet QT1 130 bis 305 x 600
1.4125 X105CrMo17 AISI 440C weichgeglüht - bis 380 x 650
1.4305 X8CrNiS18-9 AISI 303 lösungsgeglüht - bis 405 x 605
1.4313 X3CrNiMo13-4 F6NM vergütet QT1 22 - 1010 bis 450 x 1050
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 AISI 316 - - bis 400 x 600
1.4418 X4CrNiMo16-5-1 - vergütet QT1 350 - 450 bis 300 x 800
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 - lösungsgeglüht - bis 375 x 555
1.4541 X6CrNiTi18-10 - geglüht 300 - 486 bis 250 x 250
1.4542 X5CrNiCuNb16-4 AISI 630 lösungsgelüht - bis 550 x 550
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